
合金模具钢板 

牌  号 执 行 标 准 厚度规格，mm 交 货 状 态 

3Cr2Mo（P20） GB/T 24594-2009 6～150 N+T 

35CrMo（S35GH） GB 3077-1999 6～150 Q+T，T 

718、718H 瑞典标准 6～150 N+T 

S30GH 技术协议 6～150 Q+T 

P20+S 技术协议 6～150 Q+T，T 

 


